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1_Einleitung und Abgrenzung

Holzschutz dient der Sicherstellung der Stand-
sicherheit und Gebrauchstauglichkeit holzerner
Bauteile. Die Holzschutznormen erganzen
daher die Normen fur die Bemessung [1], [2]
hinsichtlich der Sicherung der Gebrauchsdauer
von Holzbauwerken.

Die wesentliche HolzschutzmaBnahme ist der
dauerhafte Schutz der Bauteile vor unzutrag-
licher Feuchte. Durch bauliche Holzschutz-
maBnahmen werden Feuchtednderungen

des Holzes und damit auch Schwind- und
Quellverformungen reduziert. Dennoch kdnnen
besonders bei den sehr groBvolumigen Bau-
teilen des Ingenieurholzbaus unvermeidbare
Holzfeuchtewechsel — zum Beispiel bedingt
durch den Wechsel der Jahreszeiten oder aus
der Nutzung —-zu Rissen infolge Quell- und
Schwindverformungen flihren, auch wenn diese
Holzfeuchten bezlglich eines mdglichen Befalls

durch holzzerstérende Pilze vollig unkritisch
sind. Flr die Sicherstellung der Gebrauchstaug-
lichkeit der Konstruktion ist daher nicht nur
die Feuchte zu begrenzen, sondern sind auch
Zwangungsspannungen infolge Feuchtewech-
sel durch geeignete Konstruktionen zu redu-
zieren. Hinweise zum zwangungsarmen Kon-
struieren sind nicht Gegenstand dieser Schrift.
Sie kdnnen beispielsweise [3] entnommen
werden. Holzschutz wird hier als die Summe
aller MaBnahmen gegen biotische Schaden
verstanden. Betrachtet werden Bauschaden
infolge holzzerstorender Pilze oder Insekten,
die die Funktionstlchtigkeit der hélzernen
Bauteile beeintrachtigen.

Mitte 2019 ist die Uberarbeitete DIN 68800-1:
2019-06, Holzschutz —Teil 1: Allgemeines [4],
Anfang 2022 dann DIN 68800-2:2022-02,
Holzschutz — Teil 2: Vorbeugende bauliche
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MaBnahmen [5] erschienen. In DIN 68800-1 Der bekdmpfende Holzschutz nach DIN
und DIN 68800-2 sind die positiven Erfahrun- 68800-4 [9] ist nicht Gegenstand dieser Schrift.
en der vergangenen Jahrzehnte mit dem
g ) .g 9 ) Beschichtungen oder Schutzmittelbehand-
ausschlieBlich vorbeugenden baulichen . ) o
) T ) ] lungen gegen holzverfarbende Pilze sind im
Holzschutz in Kombination mit geeigneten ) ; : i
) Sinne dieser Schrift keine MaBnahmen des
technisch getrockneten Holzprodukten
] o ) ) vorbeugenden Holzschutzes. MaBnahmen
eingeflossen. AusschlieBlich diese Teile der . ) ]
o ) gegen holzverfarbende Pilze (Schimmel und
DIN 68800 haben Aufnahme in die Musterliste B .
) ] Blaue) werden aber erortert.
der technischen Baubestimmungen (MLTB)
[6] gefunden. Die MLTB, Ausgabe September Diese Schrift beschrankt sich auf die Darstel-
2012 oder neuer, ist zwischenzeitlich in allen lung von baulichen HolzschutzmaBnahmen flr
Bundeslandern als Landesliste der technischen Hallenbauwerke und vergleichbare Ingenieur-
Baubestimmungen umgesetzt [7]. holzbaukonstruktionen aus Bauprodukten
) o aus technisch getrocknetem Nadelholz. Wohn-
Gegenstand dieser Schrift ist die Darstellung . o
. . gebaude und wohnungsahnliche Nutzungen
der Grundsatze des vorbeugenden baulichen ) ) ]
) sind einer anderen Schrift vorbehalten.
Holzschutzes. Der vorbeugende chemische
Holzschutz nach DIN 68800-3 [8] wird kritisch Es werden ausschlieBlich tragende Bauteile
diskutiert und fur die hier dargestellten behandelt, die der Gebrauchsklasse GK 0
Anwendungen ausdrucklich nicht empfohlen. zugeordnet werden kdnnen.
Abb. 1.1

Kantine einer Kaserne

in Rotenburg
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2 Grundsatze des baulichen Holzschutzes

2.1_Allgemeines

Der bauliche Holzschutz |asst sich durch nach-

folgend aufgelistete MaBnahmen beschreiben.

Die im Ingenieurholzbau i.d.R. angewendeten

MaBnahmen sind fett hervorgehoben.

Nur diese werden nachfolgend eingehender
erldutert. FUr die anderen MaBBnahmen wird
auf [4] und [5] verwiesen.

Holz muss zur Vermeidung eines Befalls durch holz-
zerstorende Pilze vor Idnger einwirkender Feuchte
oberhalb des Fasersattigungsbereiches geschiitzt werden.

Zur Vermeidung eines Be- —oder Farbkernholzer

falls durch holzzerstérende mit einem Splintholzanteil

Insekten sind: < 10%) einzusetzen

—Holzer in Wohnradumen oder — oder die hdlzernen Bauteile
Raumen mit vergleichbaren  vor dem Zutritt von Insekten

Bedingungen einzusetzen zu schitzen

—oder hélzerne Baustoffe —oder die holzernen Bauteile

zu verwenden, die von kontrollierbar anzuordnen,

holzzerstorenden Insekten  so dass ein Befall rechtzeitig

nicht geschadigt werden erkannt werden kann.

(Brettschichtholz, Brett-

sperrholz und andere

technisch getrocknete

Vollholzprodukte mit einer

dauerhaften Holzfeuchte

im Nutzungszustand von

us20%)

Abb. 2.1
Gleichgewichtsfeuchten von
Nadelholz in Abhangigkeit der
relativen Luftfeuchte und der

Temperatur (nach [11])
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2.2_Gefahrdung durch
holzzerstorende Pilze

2.2.1 _Holzfeuchte

Fur die Entwicklung eines holzzerstérenden
Pilzes muss freies Wasser in den Zellhohlrau-
men des Holzes vorhanden sein. Der Faser-
sattigungsbereich beschreibt Holzfeuchten,
bei dem die Zellwénde (die ,Fasern”) mit Was-
servollstandig geséattigt sind und sich in den
Zellhohlrdumen Wasser zu sammeln beginnt.
Der Fasersattigungsbereich ist holzartenspe-
zifisch, also abhangig vom Zellwandaufbau,
der Zellwanddicke und Stoffeinlagerungen

in der Holzsubstanz. Bei den im Bauwesen
Ublicherweise eingesetzten Nadelholzarten
liegt der Fasersattigungsbereich nach [10]im
Mittel bei etwa 30 %. FUr Kernholz liegt der
Fasersattigungsbereich aufgrund der Verker-
nung bei 26-28 %, fur Splintholz bei 30-34 %.

Holz ist durch seine chemische Zusammen-
setzung und seine Porositat hygroskopisch. Es
nimmt je nach Umgebungsklima Feuchte aus
der Luft auf oder gibt Feuchte ab. In Abhan-
gigkeit der Temperatur und der relativen Luft-
feuchte stellt sich eine Gleichgewichtsfeuchte
ein, siehe Abbildung 2.1. Fir das Erreichen
einer Gleichgewichtsfeuchte Gber den gesam-
ten Querschnittist in Abhangigkeit von den

20°C
40°C
60° C
80°C
100°C
120°C

\,

0 10 20 30 40
Relative Luftfeuchte in %

50 60 70 80 90 100
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Querschnittsabmessungen eine mehrmona-
tige Einwirkung erforderlich. Der Abbildung
2.1 kann u.a. entnommen werden, dass das

im Bauwesen in Deutschland verwendete
Nadelholz bis zu einer relativen Luftfeuchte
von etwa 85 % immer Gleichgewichtsfeuchten
unterhalb 20 % aufweist. Auf die Bedeutung
der Holzfeuchtegrenze von 20 % wird im
Abschnitt 4.1 eingegangen.

Holz kann Gber Hirnholz relativ schnell tropf-
bares Wasser aufnehmen. Besonders bei
technisch getrocknetem Nadelholz erfolgt die
Aufnahme senkrecht zur Faser aber nur sehr
langsam und beschrankt sich bei kurzfristiger
Einwirkung mit anschlieBender Ricktrocknung
auf die oberen Millimeter der Bauteile. Dies
erklart auch die zT. sehr schlechte Trankbarkeit
von technisch getrocknetem Nadelholz.

2.2.2_Zu erwartende Holzfeuchte

infolge Nutzung
Bauteile kdnnen wahrend der Nutzung wech-
selnden Luftfeuchten und Beanspruchungen
durch Wasser in flussiger Form, zum Beispiel
infolge Bewitterung ausgesetzt werden. Es
sei bereits hier darauf hingewiesen, dass die
direkte Bewitterung tragender Bauteile i.d.R.
zu vermeiden ist. Bereiche unterschiedlicher
Holzfeuchten werden nach DIN EN 1995-1-1
durch die Nutzungsklassen (NKL) beschrieben.
Die in den verschiedenen NKL zu erwartenden
Holzfeuchten sind der Tabelle 2.1 zu ent-
nehmen. In einem Bauteil schwanken sie im
jahreszeitlichen Verlaufi.d.R. um etwa 4 %.

holzbau handbuch | REIHES | TEIL2 | FOLGE 1

Abb. 2.2
Hallenbad in Youghal (IRL)

Tabelle 2.1:
Zu erwartende Holzfeuchten u in % in Nutzungsklassen nach DIN EN 1995-1-1/NAT)

Nutzungsklasse 1 Nutzungsklasse 2 Nutzungsklasse 3

5-15%
(i.d.R.8-12%)

10-20%
(i.d.R.13-17%)

12-24%

) Die Werte bei Holzwerkstoffen, auBer mit Phenolharzen gebundenen,
liegen um etwa 3 %-Punkte niedriger
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Nachfolgend werden die zu erwartenden
Holzfeuchten fir bestimmte Nutzungen spezi-
fiziert, siehe auch Tabelle 2.2.

Geschlossene, beheizte Gebaude
Geschlossene, beheizte Gebaude haben
meist ein sehr konstantes Klima. Es stellen sich
weitgehend unabhangig vom jahreszeitlich
schwankenden AuBenklima Holzfeuchten
zwischen 8-10 % ein. Tendenziell ist im Win-
ter mit geringeren Holzfeuchten zu rechnen
—speziell mit aktiver Raumltftung ohne
Befeuchtung kénnen sich Holzfeuchten um
die 6 % und darunter einstellen.

Diese Spanne gilt auch fur 6ffentliche
Schwimmbhallen, bei denen mit einer ganz-
jahrigen Klimatisierung eine konstant niedrige
relative Luftfeuchte bei hoher Raumtempe-
ratur erreicht wird. Bei Schwimmbadern

ohne Klimatisierung ist dagegen mit deutlich
héheren Holzfeuchten zu rechnen.

Bei Nutzungen mit hoherer Raumlufttempe-
ratur und zugleich hoher relativer Luftfeuchte
enthalt die Luft groBe Mengen Wasser. Es ist
bei diesen Nutzungen besonders auf eine

warmebrickenfreie Ausbildung der Anschlis-
se sowie Vermeidung jeglicher Konvektion
zwischen den Klimata (z.B. Dampfbremse) zu
achten, da ansonsten erhebliche Tauwasser-
mengen in den Anschlussbereichen anfallen
kénnen.

Bei Eissporthallen kann infolge des strahlungs-
bedingten Warmeaustausches zwischen den
warmeren Holztragern und der kalten Eis-
oberflache die Unterseite der Tréager so weit
abkuhlen, dass Tauwasser anfallt [12]. Dies
kann durch ausreichende Beltftung der Halle
oder durch geeignete, an der Unterseite der
Trager befestigte Membranen (so genannte
Low-E-Membranen), vermieden werden. Wenn
etwa bei Sanierungen eine bessere Bellftung
oder die Anordnung einer Folie nicht moglich
ist, so kann alternativ auch eine unterseitige
Abschirmung, zum Beispiel in Form eines
unterseitig angebrachten Brettes, vorgesehen
werden.

Bauteile in Ubergangszonen zwischen beheiz-
ten Rdumen zum AuBenklima, zum Beispiel in
Schwimmbadern bei offenen Verbindungen
zwischen Hallenbad und Freibecken, erfahren
aufgrund des Absinkens der Lufttemperaturin
diesen Bereichen sehr hohe Luftfeuchten.
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Nutzung tibliches Klima Holzfeuchte u
Niedrige Beheizte Gebaude 40-55%rel. LF / 18°-23°C 8-10%
Feuchte-
Sport-und Turnhallen 40-50% rel. LF / 20°C 8-10%
beanspruchung
Klimatisierte Schwimmbader 50-60% rel. LF / 27°-30°C 8-10%
konstante Verhaltnisse
Hallenbereiche oberhalb 20-30% rel. LF / 30°C 4-6%
starker Warmequellen, z.B. Ofen
GemaBigte Geschlossene Halle, unbeheizt  55-80% rel. LF / 3°-22°C 10-16 %
Feuchte-
beanspruchung Offene Lagerhallen 55-85% rel. LF /-5°-22°C 10-19 %
ohne feuchtes Lagergut
Landwirtschaftliche Gebdude,  60-85%rel. LF / 0°- 23°C 12-19%
z.B. Kaltluftstall
Eissporthallen™, 60-80% rel. LF/ 5°-9°C 12-17%
geschlossen, beheizt relativ konstante Verhaltnisse
Hohe Feuchte- Eissporthallen®, geschlossen, Winter0-4°C/70-85%rel.LF 16-19%
beanspruchung nicht beheizt Sommer 15°-18°C/ 10-14%
50-70% rel. LF
Reithallen, 60-90% rel. LF / 0°-23°C 14-20%
geschlossen, bewdssert (oberflachlich
bis 23 %)
Kompostieranlagen bis 40°C / bis zu 100% rel. LF >24 %

" Die Holzfeuchten an den zur Eisflache gewandten Tragerunterseiten in Eissporthallen
kénnen bei geringem Abstand zur Eisflache und ohne konstruktive MaBnahmen

zur Vermeidung einer Auskihlung durch Warmestrahlung u.U. héher sein, siehe z.B. [12].

9

Tabelle 2.2:
Zu erwartende Holzfeuchten
in Gebauden verschiedener

Nutzung (u.a. aus [13])
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Die Holzfeuchte kann in Teilbereichen aber
auch deutlich geringer sein. Dies ist zum
Beispiel bei Holzbauteilen unter Lichtkuppeln
oder Lichtbadndern der Fall.

Uber Industriedfen, im Bereich von Decken-
heizungen und in vergleichbaren Situationen
mit dauerhaft hoher Temperatur der Holz-
bauteile kdnnen die Holzfeuchten sogar bis
auf 4 % sinken.

Unbeheizte Gebaude

Bei geschlossenen, aber unbeheizten Hallen
ohne besondere Feuchtebeanspruchung
aus der Nutzung stellen sich Holzfeuchten
zwischen 10-16 % ein.

Bei offenen Hallen ohne besondere Feuchte-
beanspruchung aus der Nutzung ist das
Hallenklima unmittelbar vom AuBenklima
abhéngig. Die Holzfeuchten betragen im
Mittel etwa 10-19 %. Es ist aber mit starkeren
jahreszeitlich bedingten Schwankungen

der Holzfeuchte an der Oberflache undin

den Randbereichen zu rechnen.

Unbeheizte landwirtschaftliche Hallen mit
Feuchteeintrag durch Vieh oder Lagergut
sowie Hallen &hnlicher Nutzung wie Reithallen
mit maBigem Feuchteeintrag zur Befeuchtung
des Bodens weisen Holzfeuchten zwischen

12 und 19 % auf. Bei nassem Lagergut oder
Reithallen mit intensiver Bewdsserung des
Bodens kdnnen die Feuchten hoher liegen

und zu einer zeitweiligen Tauwasserbildung
an den Oberflachen des Holztragwerks fihren.

2.2.3_Kritische Holzfeuchten (Gefdhrdung

durch holzzerstorende Pilze)
Grundsatzlich kdnnen sich holzzerstérende
Pilze aus Sporen erst ab Fasersattigung ent-
wickeln. Gemal Kommentar zur Normenreihe
DIN 68800-3 sind kurzfristige Auffeuchtun-
gen oberhalb der Fasersattigung durchaus
tolerierbar, wenn die Dauer innerhalb weniger
Monate liegt. Bauschaden sind nach [14] nicht
vor Ablauf von vier Monaten zu erwarten.

Holzbauteile, die im direkten Kontakt mit dem
AuBenklima stehen, aber vor Niederschlagen
geschltzt sind, keinen Kontakt zum Boden
haben und nicht durch Feuchte aus Nutzung
oder angrenzenden Bauteilen beansprucht
werden sind gegenUber Pilzbefall sicher:

Es kénnen sich zwar klimabedingt temporar
Holzfeuchten bis etwa 24 % einstellen, eine
Entwicklung von holzzerstorenden Pilzen ist
aufgrund fehlender Fasersattigung dennoch
nicht méglich. Uberdachte offene Gebdude
aus technisch getrockneten Holzprodukten
werden aus diesem Grunde konsequenter-
weise nach DIN 68800-1 und -2 der spater
erlauterten Gebrauchsklasse GK 0 zugeordnet.
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2.2.4 Weitere Einflisse aus
Feuchtewechseln
Holzerne Bauteile quellen und schwinden
nur unterhalb des Fasersattigungsbereiches.
Je gréBer die Differenz der Einbaufeuchte
zur Feuchte im eingebauten Zustand und je
gréBer der Querschnitt ist, desto gréBer sind
die von der Konstruktion aufzunehmenden
Quell- und Schwindverformungen sowie die
Neigung zur Rissbildung. Gro3e Quell- und
Schwindverformungen kénnen die Luftdicht-
heit beheizter Gebaude beeintrachtigen und
zur Tauwasserbildung infolge konvektiven
Feuchteeintrags in der Konstruktion fihren.
Daneben kénnen groBe Quell- und Schwind-
verformungen auch Schaden an der Konstruk-
tion verursachen, zum Beispiel durch Riss-
bildung infolge behinderten Schwindens.

Die Einbaufeuchte von konstruktiven Vollholz-
produkten im Hochbau darf nicht groBer als

20 % sein. Brettschichtholz und Brettsperrholz
wird i.d.R. mit einer Holzfeuchte zwischen 11 %
und 13 %, Balkenschichtholz mit einer Holz-
feuchte zwischen 12 % und 14 % hergestellt
und eingebaut.

Bewitterte Bauteile — besonders Bauteile mit
groBem Querschnitt — neigen bei Feuchte-
wechsel zur Rissbildung. Bei nicht vertikaler
Anordnung kénnen sich in den Rissen Feuchte
und Schmutz ansammeln. Diese Konstruk-
tionen sind zu vermeiden.

holzbau handbuch | REIHES | TEIL2 | FOLGE 1

2.2.5_Gefdhrdung durch
Moderfaulepilze
Moderfaule tritt vorwiegend bei Holz mit
direktem Erdkontakt auf. Zwar stehen bei
Ublichen Konstruktionen des Hochbaus die
tragenden Bauteile nicht in direktem Kontakt
mit dem Erdreich; Moderfaule kann sich aber
auch in Bereichen mit Schmutzansammlun-
gen oder hoher Spritzwasserbeanspruchung
ausbilden, siehe auch DIN 68800-1:2019-06,
Tabelle1, FuBnote.

2.3_Gefdahrdung durch

holzverfarbende Pilze
Schimmelpilze und Blauepilze gehdren
zu den holzverfarbenden Pilzen und fihren
zu keinen FestigkeitseinbuBen.

Blauepilze befallen hauptsachlich das Splint-
holz und verfarben es blau bis schwarz. Sie
bendtigen Holzfeuchten ab Fasersattigung.

Schimmelpilze haben einen deutlich geringe-
ren Feuchteanspruch. Sie kdnnen sich bereits
bei relativen Luftfeuchten um 80 % entwickeln.
Da Schimmelpilze nicht holzspezifisch sind,
sondern auch auf anderen Materialien wach-
sen, werden sie in der Holzschutznorm nicht
weiter berlicksichtigt. Ein Schimmelpilzbefall
ist ein Indikator fur GbermaBige Luftfeuchte
mit temporarer Kondensatbildung.

Zur Verhinderung von holzverfarbenden Pilzen
ist die Kondensatbildung auch Gber kurze Zeit-
raume zu vermeiden.

11
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[1]Siehe
DIN 68800-1:2019-06,
Abschnitt 8.2, 3. Absatz

[ 2] Eine technische
Trocknung wird nach

DIN 68800-1:2019-06
Abschnitt 3.20 als eine in
einer dafur geeigneten
technischen Anlage
prozessgesteuert durch-
gefiihrte Trocknung bei
einer Temperatur T = 55°C
Uber mindestens 48 Stun-
den Dauer definiert.

[3]Siehe
DIN 68800-1:2019-06,
Abschnitt 8.2, 4. Absatz

[4]Siehe
DIN 68800-2:2022-02,
Abschnitt 6.1, 5. Absatz

Abb. 2.3
StraBenbriicke

in Kossen (A)
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2.4 _Gefdahrdung durch

holzzerstérende Insekten
Fur verbaute Holzer stellen ausschlieBlich
Trockenholzinsekten wie der Hausbock oder
diverse Nagekéaferarten eine Gefahrdung dar.
Die Larven dieser Insekten entwickeln sich im
Holz und zerstoren es durch ihre FraBgange.

Fir Brettschichtholz und Brettsperrholz aus
technisch getrocknetem Holz aus allen Holz-
arten, die in den Nutzungsklassen 1 und 2 nach
DIN EN 1995-1-1 eingesetzt werden, ist gemaf
DIN 68800—1“] kein Bauschaden durch holz-
zerstorende Insekten zu erwarten. Fir andere
technisch getrocknetemVoIIholzprodukte,

wie Balkenschichtholz oder keilgezinktes
Vollholz, ist nach DIN 68800-1 die Gefahr eines
Bauschadens unbedeutend.[a]Tatséchlich war
fur alle vorgenannten Produkte bei teilweise
jahrzehntelangem Einsatz ohne vorbeugenden

chemischen Holzschutz kein Befall durch holz-
zerstorende Insekten in den Nutzungsklassen

1 und 2 zu beobachten, siehe zum Beispiel [15]
und [16]. Nach Ansicht der Autoren und der
Arbeitsgruppe besteht weder bei Brettschicht-
holz und Brettsperrholz noch bei anderen
technisch getrockneten Vollholzprodukten die
Gefahr eines Befalls in den Nutzungsklassen 1
und 2.

Ebenfalls nicht gefahrdet sind Latten und
Unterkonstruktionen [4], deren kleine Quer-
schnitte den holzzerstérenden Insekten keine
geeigneten Ablage- und Entwicklungsbedin-
gungen bieten, da sie u.a. im Sommer zu stark
aufheizen, siehe auch [14].

Auf den Einsatz naturlich dauerhafter Holz-
arten fur den Einsatz in hoheren GK wird hier
nicht eingegangen, da solche Holzarten in der
Gebrauchsklasse GK 0 nicht erforderlich sind.

7
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3_ Gebrauchsklassen und Nutzungsklassen

3.1_ Definition der Gebrauchsklassen (GK)
Die Gebrauchsklassen (friher Gefahrdungs-
klassen, beide auch im Folgenden gelegentlich
als GK abgekurzt) beschreiben den Grad der
Gefahrdung holzerner Bauteile durch biotische
Schadlinge im Gebrauchszustand. Fir die
Zuordnung der Bauteile zu Gebrauchsklassen
ist die mogliche Gefahrdung durch holz-
zerstorende Insekten, holzzerstérende Pilze,
Moderfaule und Holzschadlinge im Wasser
sowie die Auswaschbeanspruchung zu bertck-
sichtigen.

Die Zuordnung zu einer Gebrauchsklasse 1asst
sich durch bauliche MaBBnahmen beeinflussen.

Gebrauchsklassen dienen vor Allem der Bewer-
tung einer Konstruktion im Planungsprozess.
Mit den grundsatzlich immer vorzunehmen-
den baulichen MaBBnahmen (siehe 4.2) und
erforderlichenfalls den besonderen bau-
lichen MaBBnahmen (siehe 4.3) istimmer die
Gebrauchsklasse GK 0 anzustreben und fir
den Anwendungsbereich dieser Schrift auch
zu erreichen. Auf die detaillierte Darstellung
der anderen Gebrauchsklassen wird daher hier
verzichtet.

3.2 _Abgrenzung Gebrauchsklassen

und Nutzungsklassen
Die Festigkeit und Steifigkeit von konstruk-
tiven Vollholzprodukten héangt u.a. von der
Holzfeuchte im Gesamtquerschnitt und der
Dauer der Lasteinwirkung ab. Der Einfluss der
Holzfeuchte kann nach DIN EN 1995-1-1 Uber
die Nutzungsklassen abgeschatzt werden,
siehe auch 2.2.2. Fur die Zuordnung zu einer
Nutzungsklasse ist die mittlere Feuchte tGber
den Gesamtquerschnitt maBBgebend.

Fir die Zuordnung eines Bauteiles zu einer
Gebrauchsklasse ist demgegentiber bereits
eine nur 6rtlich und/oder oberflachig vorhan-
dene Feuchte relevant.

Eine eindeutige Zuordnung von Nutzungs-
klassen nach DIN EN 1995-1-1 zu Gebrauchs-
klassen nach DIN 68800-1 ist weder moglich
noch notig. In Ausschreibungen sind immer
die Nutzungsklasse und die Gebrauchsklasse
anzugeben.
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4 Bauliche HolzschutzmalBnahmen

4.1_Allgemeines

Die wichtigste MaBnahme zum Schutz

vor holzzerstérenden Insekten bestehtim
Einsatz von Bauteilen aus technisch getrock-
netem Holz.

Die wichtigste MaBnahme zum Schutz vor
holzzerstérenden Pilzen besteht in der Begren-
zung der Holzfeuchte.

Nach DIN 68800-1:2019-06, 3.2.1, kdnnen sich
holzzerstérende Pilze bei einer Holzfeuchte
oberhalb des Fasersattigungsbereiches ent-
wickeln. Die in DIN 68800-1:2019-06, 4.2.2,
angegebene Feuchte u =20 %, ab der von Pilz-
gefdhrdung auszugehen ist, stellt eine Sicher-
heitsmarge dar. Stellt man bei Messungen im
Bestand eine Holzfeuchte groBer als 20 % fest,
ist nicht automatisch davon auszugehen, dass
eine Gefahrdung durch holzzerstérende Pilze
besteht oder gar ein Befall bereits vorhanden
ist. In diesen Fallen sind eingehende Untersu-
chungen erforderlich, die u.a. eine genauere
Untersuchung der im Bauwerk auftretenden
Holzfeuchte, der Dauer ihres Auftretens und
ggf. der Temperatur einschlieen.

Die Begrenzung der Holzfeuchte ist mit
baulichen MaBnahmen zu erreichen. Unter
baulichen MaBnahmen werden alle plane-
rischen, konstruktiven, bauphysikalischen und
organisatorischen MaBBnahmen zum Schutz
des Holzes verstanden.

Es wird zwischen

—grundsatzlichen baulichen MaBnahmen und
—besonderen baulichen MaBnahmen
unterschieden.

4.2 Grundsatzliche bauliche MaBnahmen
Grundsatzliche bauliche HolzschutzmaBnah-
men nach DIN 68800-2:2022-02, Abschnitt
5,sind unabhdngig davon, ob sich durch ihre
Anwendung die Zuordnung zu Gebrauchs-
klasse andert, immer zu berticksichtigen. Sie
kdnnen zu einer niedrigeren Gebrauchsklasse
fUhren. Grundsatzliche bauliche MaBnahmen
beschreiben den umfassenden Feuchteschutz
von Holzbauteilen und betreffen

—die rechtzeitige und sorgfaltige Planung
des Holzschutzes;

—den Schutz vor Feuchte wahrend Transport
und Lagerung z.B. durch Einsatz tempora-
rer Witterungsschutzanstriche oder Folien,
rasches Auspacken, Abdecken mit Folie und
Lagerung auf Lagerhdlzern auf einem geeig-
neten Untergrund. Eine kurzfristige Bewitte-
rung mit rascher Riicktrocknungsmoglichkeit
ist unkritisch. Bei groBen Bauteilen, die
nicht abzudecken sind, empfiehlt sich der
Einsatz von Witterungsschutzanstrichen, die
einerseits die Aufnahme tropfbaren Wassers
reduzieren und andererseits die Reinigungs-
fahigkeit der Oberflache verbessern;

—den Schutz vor Feuchte wahrend des Ein-
baus zum Beispiel durch Abdecken bereits
verbauter Bauteile vor dem SchlieBen der
Gebaudehdulle, Vermeiden der Feuchte-
aufnahme aus benachbarten Baustoffen,
zum Beispiel durch trockene Lagerung
einzubauender Dammstoffe, Vermeiden
hoher Raumluftfeuchten, zum Beispiel durch
ausreichendes Luften nach Putz- oder Estrich-
arbeiten;
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—Schutz vor Niederschlagen, auch vor Spritz-
wasser aus Niederschldgen, im Gebrauchs-
zustand durch Anordnung eines geeigneten
Wetterschutzes;

—Schutz vor nutzungsbedingter Feuchte, zum
Beispiel geeignete Abdichtung besonders
beanspruchter Bereiche, etwa mit Spritz-
wasser aus Nutzung;

—Vermeidung von Schmutzansammlung
auf horizontalen oder geneigten Holzober-
flachen. Bauteile, bei denen dies nicht
moglich ist, zum Beispiel tragende Balkon-
beldge, sind regelméaBig zu reinigen. Sie
sollten zudem leicht auszutauschen sein;

—Schutz vor nicht kurzfristiger Feuchte-
aufnahme aus angrenzenden Baustoffen;

—Schutz vor Tauwasser zum Beispiel durch
Planung der Luftdichtheit des Gebaudes,
durch konstruktiven Schutz gegendber

Abb. 4.1

Kindergarten in Hamburg
Bauteiloberflachen mit niedriger Ober-

flachentemperatur (z.B. infolge Warme-

strahlung zur Eisflache ausgekihlte Unter-

seiten von Bauteilen in Eissporthallen);

—den Einsatz trockener Holzer (Holzer,
auch nicht technisch getrocknete Holzer,
mit einer Holzfeuchte u < 20%).
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4.3 Besondere bauliche MaBnahmen

Im Gegensatz zu grundsatzlichen baulichen
MaB-nahmen zielen besondere bauliche
MaBnahmen nach DIN 68800-2:2022-02,
Abschnitt 6, immer darauf ab, die Gebrauchs-
klasse GK 0 zu erreichen. Der zusatzliche
Aufwand isti.d.R. gering.

In DIN 68800-2:2022-02, Abschnitt 6, werden
die Vorgaben fir einen Schutz gegen holzzer-
storende Insekten prazisiert:

— Es sind technisch getrocknete Holzer ein-
zusetzen (im Rahmen der grundsatzlichen
MaBnahmen ist nur der Einsatz trockener
Holzer gefordert).

— Andere MaBBnahmen werden hier nicht
diskutiert.

In DIN 68800-2:2022-02 Abschnitt 6.2,
werden auch die Vorgaben fur einen Schutz
gegen holzzerstérende Pilze prazisiert:

— Bauteile unter Dach mit ausreichenden
Dachlberstanden oder hinter geeigneten
Fassadenbauteilen sind gegen die unzutrag-
liche Aufnahme von Feuchte aus Bewitterung
geschiitzt. Ein ausreichender Uberstand liegt
vor, wenn zwischen Vorderkante Dach und
Unterkante Holz ein Winkel von hochstens
60°, bezogen auf die Horizontale, vorhanden
ist, siehe auch Abbildung 2.1. Im Folgenden
wird diese Situation auch als ,unter Dach”
beschrieben.

—Bauteile, an denen Niederschlage rasch und
ohne die Bildung von Staunasse im Bauteil
oder den Anschlissen abflieBen kdnnen und
die Uber einen ausreichenden Spritzwasser-
schutz verflgen, sind ebenfalls gegen die
unzutragliche Aufnahme von Feuchte aus

Bewitterung geschutzt. Konkret kdnnen
vertikale, luftumsplte Stlitzen begrenzter
Abmessungen mit oberseitiger Abdeckung
sowie stauwasserfreien Anschlissen und
spritzwasserfreiem StltzenfuBanschluss der
GK 0 zugeordnet werden, siehe 5.3.2. Bei
horizontalen oder geneigten bewitterten
Bauteilen ist eine Zuordnung zur GK 0 i.d.R.
nur mit sorgfaltig geplanten und ausge-
flhrten Bekleidungen und Abdeckungen zu
erreichen. Nicht abgedeckte Bauteile sind
aufgrund des Feuchteeintrags und maglicher
Schmutzansammlungen im Bereich von Ris-
sen hoheren Gebrauchsklassen zuzuordnen.

—Sofern die relative Luftfeuchte 85 % in Innen-
raumen mehr als eine Woche Uberschritten
wird, sind besondere MaBBnahmen zur Redu-
zierung der relativen Luftfeuchte zu treffen.
Diese MaBnahme berihrt auch hygienische
Aspekte, namlich die Vermeidung von
Schimmelpilzen. Fir Bauteile im AuBenklima
jedoch qilt bereits die unter Abschnitt 2.2.3
beschriebene Situation, dass im mittel-
europdischen Klima sich in der Winterzeit nur
Holzfeuchten einstellen, die deutlich unter
Fasersattigung und damit auBerhalb der
Gefahrdung liegen.

—Unter den besonderen baulichen MaB3-
nahmen sind auch Konstruktionsprinzipien
fur warmegedammte AuBenbauteile diverser
Art aufgefuhrt, die bei Einhaltung des
Tauwassernachweises immer zur Gebrauchs-
klasse GK O fihren. DIN 68800-2:2022-02,
Anhang A, enthalt Konstruktionen, die ohne
weitere Nachweise der Gebrauchsklasse GK 0
zuzuordnen sind. Diese Bauteile werden
nicht in dieser Schrift, sondern in einer Schrift
zum Holzschutz im Holzhausbau erdrtert.
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Tabelle 4.1:

Beispiel fur besondere bauliche MaBnahmen (in Anlehnung an [17])

Ausgangssituation MaBnahme Endsituation
Alle insektenzugéanglichen Einsatz technisch getrockneter GKO
Bauteile unter Dach, z.B. Sparrenkdpfe Vollholzprodukte, z.B.
GK 1 Brettschichtholz, Balkenschichtholz
und Brettsperrholz
Bewittertes vertikales Bauteil Konstruktionskorrektur: GKO
ohne ausreichenden Spritzwasserschutz Ausfliihrung der Stutze und
am StltzenfuB3 des StutzenfuBes nach
GK 3.2 bis4 Abschnitt 5.3.2
Bewittertes horizontales Bauteil Konstruktionskorrektur: GKO

GK 3.2 bis4

Abdeckung der Oberseite;
hinterltftete, zu Kontrollzwecken
demontierbare Bekleidung der
Seitenflachen

17

Abb. 4.2
Landwirtschaftliche

Halle in Elpersbuttel
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5_ Konstruktive Ausbildung
von Ingenieurholzbauteilen

5.1_Allgemeines 5.2 _Hallenquerschnitt einer einseitig
offenen, ungeddammten Halle
—Anhand der Konstruktionsbeispiele . 9
) ) ohne hohere Feuchte aus der Nutzung
werden die baulichen MaBnahmen
exemplarisch erlautert. 5.2.1_Bauteile mit ausschlieBlichem
] ) ] Witterungsschutz durch traufseitige
—In dieser Veroffentlichung werden aus- . .
Dachiiberstande und Kragarme
— Es besteht keine Gefahrdung durch holz-
zerstorende Pilze fur Bauteile, die ,unter
Dach” (siehe Abschnitt 4.3) angeordnet

— Es besteht fUr alle Bauteile keine Gefahrdung werden.

schlieBlich Konstruktionen dargestellt, die
der Gebrauchsklasse 0 zugeordnet werden
kénnen.

durch Insekten, da die Bauteile der
—Das Hirnholz der Binder- bzw. Sparrenkdpfe

wird durch deren Rickschnitt, Uberstand
der Dachhaut und/oder einer Abdeckung

Nutzungsklasse 1 oder 2 zuzuordnen
sind und Holzbauteile aus technisch

etrocknetem Holz verwendet werden.
9 (Holzbrett oder Verblechung) geschitzt.

Bei allen Bauteilen muss sichergestellt sein,

, I . —An der rechten Seite der Halle aus Abbildung
dass die Holzfeuchte 20 % nicht Ubersteigt.

5.1ist die Kragarmldnge so gewahlt, dass auch
die unbekleideten aufgehenden Stitzen Uber
die gesamte Lange vor direkter Bewitterung
und Spritzwasser geschitzt sind.

—Werden die StutzenfliBe und Sockelbereiche
durch ausreichend groBe Uberstande vor
Schlagregen und direkter Bewitterung
geschitzt, konnen sie wie FuBpunkte im

Halleninneren behandelt werden, siehe auch
5.3.2.

Abb. 5.1
Halle, einseitig offen,

ungedammt

L, I
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5.2.2 _Bauteile mit einem Witterungsschutz

durch Fassadenbauteile

—Die linke Hallenseite aus Abbildung 5.1 ist
nur teilweise durch das Vordach geschiitzt
und bendtigt einen vertikalen Schutz.

—AuBenwandbekleidungen stellen einen
dauerhaften Witterungsschutz dar. Die
dahinter liegenden Holzbauteile sind daher
in Gebrauchsklasse GK 0 einzustufen.
Geeignete AuBBenwandbekleidungen sind
traditionelle Brettfassaden, wie waagerechte
StUlp- oder senkrechte Boden-Deckel-
schalungen, und Industriefassaden, wie
HPL-Platten, Trapezblech- oder Sandwich-
elemente (siehe Abbildung 5.2).

—Bei hinterllifteten AuBenwandbekleidungen
und bei kleinteiligen Brettfassaden wird die
Unterkonstruktion (Trag- und Konterlattung)
in Gebrauchsklasse GK 0 eingestuft, siehe
auch Abschnitt 2.4.

holzbau handbuch | REIHES5 | TEIL2 | FOLGE 1

Alle hélzernen Bauteile wie Schwellen,
StUtzenfliBe, R&hme halten einen Mindest-
abstand zur Gelandeoberkante ein. In
Abhangigkeit der Spritzwasserbelastung
betragen die Hohen 15 bzw. 30 cm. Siehe
Abschnitt 5.3.2.

—Die AuBenwandbekleidung ist Gber die Vor-
derkante des Fundamentes bzw. des Sockels
geflhrt, siehe Abbildung 5.2. Flr Holzfassa-
den gelten die selben Mindestabstande zur
Gelandeoberkante wie oben beschrieben.

— Die StutzenfuBanschlisse und — sofern
vorhanden —Holzschwellen sind vor stan-
diger Feuchte aus Fundamenten und Boden-
platten mit Erdkontakt geschitzt. Hierzu
gelten die Regelungen aus der Normenreihe
DIN 18533 [18].

—Angrenzende Geldndeoberflachen sind mit
einem vom Gebaude abfallendem Gefalle
von mindestens 2 % ausgefihrt.

Abb. 5.2
Varianten von AuBBenwand-

bekleidungen

(Sandwichelemente,

Trapezblech, Brettfassade)

Abb.5.3
FuBpunkt von Holzbau-

konstruktion mit prallhartem,

jedoch geneigten Gelédnde-

anschluss. Links mit nicht

hoélzerner AuBenwand-

bekleidung, rechts mit einer
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5.3 _Hallenquerschnitt einer Halle mit bewitterten FuBpunkten

und héherer Feuchtebeanspruchung aus der Nutzung

Abb.5.4
Ungedammte, einseitig IRV
teilweise offene Halle

mit lokaler Feuchte- Lo

|
]
z.B. Feuchte aus Nutzung j
A
|
)

beanspruchung _,_ [ 4 i kT ———= =

5.3.1_Allgemeines

— Der FuBpunkt der linke Stltze des Anbaus
aus Abbildung 5.4 wird nicht vom Vordach /
Dachlberstand geschitzt und ist direkt
bewittert. Stltze wie FuBpunkt werden
gemaB Abschnitt 5.3.2 ausgefuhrt.

—Bei dauerhaft offenen, direkt bewitterten
Offnungen, zum Beispiel bei Fassaden-
offnungen ohne Tore, siehe rechte Stitze,
Abbildung 5.4 sind die FuBpunkte und auf-
gehenden Holzbauteile auch im Leibungs-
bereich vor Bewitterung geschitzt. Die
Fassade kann zum Beispiel um aufgehende
Sttzen herumgefihrt werden.

—Holzbauteile, die nicht ,unter Dach” ange-
ordnet sind, zum Beispiel hohere Binder-
und Sparrenkdpfe, werden mit geeigneten
Abdeckungen / Bekleidungen vor einer
direkten Bewitterung geschiitzt.

—Bei ortlich hoherer Feuchtebeanspruchung
aus Nutzung, zum Beispiel in Bereichen, in
denen haufig Nassarbeiten durchgefihrt
werden, sind die hdlzernen Bauteile durch
geeignete Abdichtungen / Bekleidungen
oder andere MaBBnahmen zu schiitzen.

—Andauernde Feuchtebeanspruchungen
erfordern AbdichtungsmaBnahmen gemaf
DIN 18534 [19].

5.3.2_Bewitterte Stiitzen und Sockelpunkte
— Bewitterte Stltzen werden nach
DIN 68800-2:2012-02, 6.6.2, unter folgenden
Bedingungen der GK 0 zugeordnet:

—kerngetrennter Einschnitt bei Vollholz;

—Verwendung von technisch getrockneten
Vollholzprodukten;

—gehobelte Oberflachen;

—stauwasserfreie Anschlisse, besonders
ein Spritzwasser geschitzter FuBpunkt;

—Hirnholzschutz;
—direkte Ableitung von Niederschlagswasser;

—Beschrankung der QuerschnittsmaBe —
16x16 cm bei Vollholz, 20x20 cm bei
Brettschichtholz — bei vertikalen Bauteilen
zur Reduzierung der Rissneigung.
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— FuBpunkte bewitterter Stitzen missen aus —Ein nachtragliches Anfillen des Gelandes ist
Grlinden des Spritzwasserschutzes einen von nur zuldssig, wenn die in der Abbildung 4.2
der Beschaffenheit der Geldndeoberflache angegebenen Abstande zuverldssig und
abhangigen Abstand zur Gelandeoberkante dauerhaft eingehalten werden. Durch
aufweisen. Bei prallharten Pflasterbeldgen Betonaufkantungen lasst sich erforderlichen-
betragt dieser Abstand mindestens 30 falls der Abstand zur Geldandeoberkante
cm, bei Spritzwasser reduzierenden Kies- svergroBern.

Traufstreifen oder bei Belagsneigung von .
) ) —Aufkantungen / Aufstdnderungen aus
mindestens 2 % kann der Abstand bis auf o . . .
anderen Materialien konnen eine Alternative

15 ¢cm reduziert werden. Dies gilt fir Wand- .
darstellen (siehe Abb. 5.5).

sockelpunkte wie auch fir Einzelstltzen,
siehe auch Abbildung 4.2.

1
1
] +
1 > 15am
] | % g g\
l L . ){ |
vy
7 Abb.5.6
,
Lot Bewitterte StiitzenfiiBe
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5.3.3_Unmittelbar eingespannte Stiitze 5.4 _Beheizte Halle aus Dreigelenkrahmen

als Sonderausfiihrung mit durch die Fassade durchstoBenden
Fir Sockelzonen und FuBpunkte, die voll- Haupttrager ohne hohere Feuchte aus
standig vor Niederschldgen und sonstiger der Nutzung

Feuchtebeanspruchung, zum Beispiel aus der
Nutzung heraus, geschitzt sind und damit
Umgebungsbedingungen der Nutzungs-
klasse 1 und 2 aufweisen, ist eine unmit-
telbare Einspannung von BS-Holzstltzen

in Stahlbetonfundamenten zulassig. Der
Einspannbereich muss gemaR der allgemeinen
bauaufsichtlichen Zulassung 2 9.1-136 [20] mit
einer Epoxydharz-Ummantelung vor Feuchte

geschitzt sein und die Fundamentunterkante

dauerhaft 0,5 m oberhalb des Grundwassers

liegen.

‘m Beschichtuna der
hier: Holzstltze bis
Boden-
Deckelschalung

50mm uber OKF

‘WW/

Abb. 5.7 Abb. 5.8
Eingespannte BS-Holzstltzen geméan Durch die Gebaudehdlle stoBendes,

allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung tragendes Bauteil
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KONSTRUKTIVE AUSBILDUNG VON INGENIEURHOLZBAUTEILEN

5.4.1 _Allgemeines

—Die Gebaudehulle beheizter Bauwerke
durchstoBende Bauteile sind bauphysikalisch
und abdichtungstechnisch kritisch und soll-
ten vermieden werden.

— Grundsatzlich sollen Holzbauteile fir tragen-
de und aussteifende Zwecke keiner Feuchte-
beanspruchung ausgesetzt sein, die einer
Gebrauchsklasse hoher als GK 1 entspricht.
Eine direkte Bewitterung und damit eine
hohere Feuchte als 20 % werden durch eine
dreiseitige Bekleidung vermieden. Eine Aus-
nahme dieser Regel stellt die bewitterte,
vertikale StUtze dar (siehe Abschnitt 5.3.2).

—In der Regel beruhrt dieser Detailpunkt be-
stehende Bauwerke. Bei diesen sind mit den
nachfolgend aufgefihrten MaBnahmen die
gefédhrdeten Bauteile nachzuristen.

5.4.2 _Tragwerk

—Das durchstoBBende Bauteil istim AufBBen-
bereich vor einer Bewitterung durch eine
oberseitige und seitliche Abdeckung bzw.
Bekleidung zu schitzen.

—Die oberseitige Abdeckung muss dauer-
haft dicht sein. Wie bei allen Holzbauteilen
im AuBenbereich Ublich, empfehlen sich
Blechabdeckungen. Bei oberseitiger Befes-
tigung sollen die Befestigungspunkte durch
Dichtungsbander hinterlegt sein, da sich zum
Beispiel durch thermische Dehnungen oder
Quell- und Schwindverformungen mit der
Zeit Schraubenlécher aufweiten kénnen.

holzbau handbuch | REIHES5 | TEIL2 | FOLGE 1

—Damit die durchstoBenden Bauteile kon-
trollierbar bleiben, mussen die seitlichen
Bekleidungen demontierbar sein.

—Das Widerlager ist so auszufihren, dass
der Spritzwasserschutz sicher gegeben ist
(Abstdnde zur Geldndeoberkante gemafi
Abschnitt 5.3.2.).

5.4.3 _Durchgang Binder durch Fassade

— Die Durchdringung der Gebadudehille ist bei
beheizten Gebauden dauerhaft luftdicht
auszufthren. Dabei sind die Quell- und
Schwindverformungen und bei gréBeren
Spannweiten ggf. auch die Verformungen
infolge Belastung (Auflagerverdrehung,
Auflagereindriickung) zu bertcksichtigen.

—DurchstoBende groBvolumige Bauteile
geheizter Hallen weisen im Jahresverlauf im
Innen- und AuBBenbereich sehr unterschied-
liche Holzfeuchten auf. Im Bereich der
Fassadendurchdringung stellen sich grof3ere
Querzugspannungen ein, die zu Rissen im
Durchdringungsbereich fihren kénnen, die
ebenfalls die Luftdichtheit beeintrachtigen
kédnnen.

5.5_Giebel

—Die holzernen Tragglieder sind wie langs
der Traufen durch Dachiberstédnde oder
Bekleidungen vor direkter Bewitterung und
Spritzwasser zu schitzen. FUr vertikale Bau-
teile gelten auch die Aussagenin 5.3.2.; auf
die stauwasserfreie Ausbildung von Knoten-
punkten mit ggf. horizontalen Bauteilen wird
besonders verwiesen.
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5.6 _Hallenquerschnitt einer Schwimmhalle —Kondensatbildung an Oberlichtern, Uber-
als Beispiel eines Gebdudes mit der kopfverglasungen und in Fassaden ist durch
Gefahr der Kondenswasserbildung warmebrickenfreie Anschliisse zu vermeiden.
im Bereich der Warmebriicken und Die relative Luftfeuchte betragt bei 30° C zwar

ortlich erh6éhter Feuchtebeanspruchung nur 60 %, die absolute Wasserdampfmenge

infolge Nutzung in der warmen Luft ist aber sehr grof3, so dass

ab etwa 21° C Oberfladchentemperatur bereits

5.6.1_Allgemeines

—Holzkonstruktionen in Schwimmbé&dern

groBe Kondensatmengen anfallen kdnnen.

sind i.d.R. GK 0 zuzuordnen, da bei dem zu —Eine ausreichende Bellftung der Holzbauteile
erwartenden Innenklima maximale Holz- wird vor allem im kondensatgefahrdeten
feuchten von 11 % auftreten (siehe Tabelle Fassadenbereich sichergestellt, zum Beispiel
2.2). Hohere Holzfeuchten kénnen lokal durch Zuluftschlitze im unteren Fassaden-
durch Spritzwasserbeanspruchung und bereich.

infolge Kondensat an kiihleren Oberflachen

auftreten.

—Hélzer durfen nicht zwischen dampfdichten
Sperrschichten angeordnet werden. Im Fall
eines Feuchteeintritts in die Konstruktion ist

5.6.2 _Lokale Feuchtebeanspruchungen

— Die Holzbauteile werden durch Aufkantun-

keine ausreichende Rucktrocknung gegeben.
Holzer werden stattdessen raumseitig offen

gen, Sockel usw. vor Spritzwasser aus Nutzung

oder in auBenseitig diffusionsoffenen Bau-

(zum Beispiel Schwallwasser im Bereich von

teilen angeordnet.

Rutschen) geschitzt.

Querschnitt Schwimmbad

Abb.5.10

Offentliches, klimatisiertes

Schwimmbad

- Die luftdichte Ebene wird auBerhalb der

—Die Beanspruchung von StltzenfiBen

Holzbaukonstruktion angelegt.

durch haufige Reinigung wird besonders in

reduziert.

den Sockelbereichen durch héhere Sockel —Durchdringungen der luftdichten Ebene mit

Bauteilen im Dach- oder Fassadenbereich
sind auszuschlieBen. Kragarme fur Dach-

rander oder Vordacher lassen sich als separate
Bauteile auBerhalb der Luftdichtheitsebene
anschlieBen.
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5.7 _Hallenquerschnitt einer Reithalle
als Beispiel eines Gebaudes
mit hoherer Feuchte infolge Nutzung

5.7.1_Allgemeines

—Gering oder nicht gedédmmte Holzbauwerke
mit erhohter Feuchtelast aus der Nutzung
sind durch Kondensatbildung an kélteren
Bauteiloberflachen gefdhrdet. Hierzu
zahlen landwirtschaftliche Lagerhallen mit
feuchtem Lagergut und Reithallen, deren

Boden zur Staubbindung befeuchtet werden.

Kaltluftstalle, zum Beispiel fir die Rinder-
haltung, zéhlen nicht zu dieser Gruppe,
da die Feuchtebeanspruchung durch die
permanente Liftung gering ist.

5.7.2 _Bauliche MaBBnahmen

—Fur feuchtebeanspruchte Gebdude wird
eine ausreichende Be- und Entluftung vor-
gesehen. Um die Nutzung moglichst wenig
zu beeintrachtigen, sollten die Entliftungs-
offnungen im Firstbereich und die Zuluft-
offnungen unterhalb der Traufe angeordnet
werden.

- Dinnwandige Dachbauteile, deren Unter-

seiten in Folge langwelliger Strahlungsemissi-

on (zum Beispiel Auskihlung in wolkenlosen
Néchten) durch Kondensat geféhrdet sind,
werden durch eine geringe Aufdachdam-
mung vor einer temporaren Auskihlung
geschitzt.

Sprinkleranlage
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6 _Vorbeugender chemischer Holzschutz
Die Neufassung der DIN 68800 bericksichtigt
die positiven Erfahrungen der letzten zwanzig
Jahre mit dem vorbeugenden baulichen
Holzschutz und schrdankt daher die erlaubten
Einsatzbereiche fir den vorbeugenden che-
mischen Holzschutz drastisch ein.

DIN 68800-1:2011-10 fordert in Abschnitt
8.1.3, dass ,Ausfihrungen mit besonderen
baulichen HolzschutzmaBnahmen nach

DIN 68800-2 ... gegeniber Ausfiihrungen
bevorzugt werden [sollten], bei denen vor-
beugende SchutzmaBnahmen mit Holzschutz-
mitteln nach DIN 68800-3 erforderlich sind.”

Im selben Abschnitt heiBt es zudem: ,In Rau-
men, die als Aufenthaltsrdume genutzt werden
sollen, ist auf die Verwendung von vorbeugend
wirkenden Holzschutzmitteln oder von mit
vorbeugenden Holzschutzmitteln behandelten
Bauteilen zu verzichten. Fur Arbeitsstatten und
Ahnliches gilt dies nur, soweit dies technisch
moglich ist.”

Vorbeugende chemische Holzschutzmittel
durfen nach DIN 68800-1 nicht ohne Not-
wendigkeit eingesetzt werden.

Abb. 5.11
Querschnitt Reithalle
als Beispiel einer Halle
mit héherer Feuchte

aus der Nutzung

T

NN
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