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Muster-Ausschreibungstexte Sanierung
Stand: 02.02.2016

1 Einleitung

Diese Muster-Ausschreibungstexte erganzen die Merkblatter ,Leitfaden zu einer ersten
Begutachtung von Hallentragwerken aus Holz* und ,Sanierung von BS-Holz-Bauteilen®,
die in der jeweils aktuellen Fassung auf der Homepage der Studiengemeinschaft Holz-
leimbau e.V. herunter geladen werden kénnen.

2 Vorbemerkungen

Im Rahmen der Vorbemerkungen sollten, sofern zutreffend, folgende Angaben gemacht
bzw. Unterlagen bereitgestellt werden:

2.1  Angaben zu den zu sanierenden Bauteilen
Gebaudebeschreibung;

Querschnitt Halle;

Grundriss;

Darstellung / Detailzeichnungen der zu sanierenden Bauteile;

Hallenhdhe, Unterkante und Oberkante Binder;

O 0O 0o oo d

Gutachten / Sanierungskonzept mit Schadensbeschrieb (mdglichst mit Bildern)
und Maflinahmenkatalog;

0 Voraussichtlicher Ausfiihrungstermin

2.2 Geforderte Qualifikation des ausfihrenden Unter  nehmens und des einge-
setzten Personals

0 Nachweis der Eignung zum Kleben von tragenden Holzbauteilen:

0 Bescheinigung A nach DIN 1052: 2008 mit Zusatzqualifikation ,Instandset-
zung von tragenden Holzbauteilen und Brettschichtholz mittels Klebung“ oder

[0 Bescheinigung B oder D nach DIN 1052: 2008 mit Zusatzqualifikation ,In-
standsetzung von tragenden Holzbauteilen und Brettschichtholz mittels Kle-
bung“ sofern die zu sanierenden Bauteile

O gerade Balken und Trager mit Langen bis zu 18 m oder

] gekrimmte Balken und Trager mit Stitzweiten bis zu 12 m oder
[l Dreigelenkbinder bis zu 15 m Stitzweite oder

[l einhiftige Rahmen mit einer Abwicklungsléange bis 12 m sind.

O Bescheinigung D nach DIN 1052-10: 2012

O Wahrend der gesamten Zeit der SanierungsmafRnahme muss mindestens ein Mit-
arbeiter vor Ort sein, der erfolgreich einen Sanierungslehrgang der MPA Stuttgart
oder eine vergleichbare Schulung abgeschlossen hat.
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2.3

Angaben zu den klimatischen Randbedingungen der Sanierung

Sind bzw. wann sind die nachfolgenden klimatischen Randbedingungen fir eine Sanie-
rung gegeben?

Voraussetzungen Klima Risssanierung

U
U

Mindesttemperatur (Holz und Raum): 17°C<T<35°C

max. Holzfeuchte im Bereich der Risse: us<18%

Voraussetzungen Klima geklebte Verstarkungen

U
U
U

2.4

2.5

Mindestraumtemperatur beim Kleben: T = 20°C (in Ausnahmen 17°C)
Mindestbauteiltemperatur: T =18°C (in Ausnahmen 15°)

max. Holzfeuchte im Bereich der Verstarkungen: u< 15% (in Ausnahmen 18%)

Angaben zu sonstigen Randbedingungen
Es kann mit Hebebiihnen gearbeitet werden.
Die Sanierung kann in einem Zug abgewickelt werden.

Die Ausflihrung findet in normalen Arbeitszeiten statt. Sonn-, Feiertags- und
Nachtarbeit sind gesondert zu vereinbaren.

Laufmeter der zu sanierenden Risse falls bekannt, sonst Schatzung.
Annahme: Ifm je Binder, gesamt ca. Ifm

Unvorhergesehene Mehrleistungen und Erschwernisse werden nach Aufwand ab-
gerechnet.

Geforderte Oberflachenqualitat der Oberflache nach der Sanierung

Risstiefe, ab der saniert werden muss

Angaben zu bauseitigen Leistungen:

Grundriss und Schnitte der Hallenkonstruktion als Grundlage fiir die Protokollie-
rung (in Papier oder als CAD-Datei).

Der notwendige Arbeitsraum ist geraumt. Der Zugang und die Befahrbarkeit der
Halle mit Hebebihnen sind gewahrleistet.

Bereitstellung Baustellenstrom und Toiletten
Ggf. Malerarbeiten an den Bindern

Entfernen und Wiederanbringen von die Sanierungsarbeiten stérenden Leitungen
und Installationen.

Ggf. Entlastung / Unterstiitzung der zu sanierenden Bauteile
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3 Ausschreibungstexte
Pos. 1 Vorarbeiten
Pos. 1.1: Baustelleneinrichtung

Bereitstellung der fur die Sanierung erforderlichen Werkzeuge und Geréate.

O Bereitstellung von Montagewagen und PKW fir die Dauer der Sanierung ein-
schlie3lich An- und Abfahrten

O Kosten fur Auslésung
O Herrichten der erforderlichen Lager und Arbeitsplatze

O R&aumen der Baustelle

pauschal €
Pos. 1.2: Hebebihnen
0 Vorhalten von 2 Scherenbiihnen Gewicht < 2,0 t fiir die angebotenen Maf3nah-
men.
pauschal €
Pos. 1.3: Bodenschutz

O Abdecken des Bodens mit Folien oder Malerflies fiir die Dauer der Arbeiten. Ca.
m2

0 Auslegen des Bodens mit Lastverteilenden Platten zum Befahren mit Hebebuh-

nen. Ca. m?2
pauschal €
Pos. 1.4: Zusammenziehen gerissener Bauteile

O Zusammenziehen von durchgerissenen Bauteilen mit geeigneten Spannvorrichtungen,
als Vorbereitung zum Verpressen der Binder

____Bauteile € / Stuck €

Pos. 1.5: Uberhdhung der zu sanierenden Bauteile

O Die Unterkante des zu sanierenden Bauteils wird mittels Spriel3 und Hebewerkzeug
fur die Dauer der Sanierung angehoben. Das genaue Maf3 wird mit dem zustandigen
Gutachter abgestimmt. Die Vertraglichkeit fir andere Bauteile (Dachhaut, Boden, etc.)
ist bauseits zu Uberprufen.

____Bauteile € / Stuck €
Pos. 2 Risssanierung
Pos. 2.1: Rissaufnahme

O Die zu sanierenden Risse werden bei der Sanierung gemeinsam mit dem bauseitigen
Gutachter / Statiker und dem Projektbearbeiter der ausfiihrenden Firm Zug um Zug
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gekennzeichnet und dokumentiert. Dies gilt als vorgezogenes Aufmal} fir die Abrech-
nung.

O _ Bauteileaca. __ m Lange beidseits prifen, Binderhbhe ca. ~ m

pauschal €

Pos. 2.2: Langsrisse mit Epoxidharz verpressen

O Reinigen der Risse durch Ausblasen / Absaugen

O Verpressen von Rissen gemaf Kennzeichnung aus Pos.2.1 mit einem Epoxidharz mit
allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung fiir die Sanierung tragender Holzbauteile.

0 Das Verpressen erfolgt mittels Bohrungen, Verspachteln oder Abdichten mittels Kle-
beband, Kartuschenpresse und Injektoren. Die Injektoren verbleiben im Brettschicht-
holz. Das Schlie3en der Bohrlécher kann auch mit im Holz verbleibenden Hartholzdi-
beln erfolgen.

0 Abgerechnet wird jeweils die gesamte sanierte Risslange. Die Abrechnung erfolgt
nach tatsachlichen Massen. Durchgehende Risse werden beidseitig angerechnet.

Ifm €/Ifm €

Pos. 2.3: Zuschlag schwer zugéngliche Bereiche abdichten

O Zuschlag zu Pos. 2.2

O Sind Risse im Bereich von Stabdibeln, Schlitzblechen oder Bolzen miissen diese Be-
reiche sorgfaltig abgedichtet werden, um eine sachgeméal3e Verpressung zu garantie-
ren. Abrechnung pro Stelle

EP €/ Stuck

3 Verstarkungen mittels Bewehrung

Pos. 3.1 Verstarkungen mit Stahlstdbe mit Holzschraubengewinde

O Stahlstdbe mit Holzschraubengewinde nach DIN 1052-10 und ggf. mit allgemeiner
bauaufsichtlicher Zulassung nach Angaben des Statikers eindrehen

O Abmessungen:d=___ mm,Lange=__ mm
____ Stlck € / Stick €
Pos 3.2 Verstarkungen mit Vollgewindeschrauben

O Vollgewindeschrauben mit Holzschraubengewinde einbringen

Abmessung 10 x 600 mm €/Stlck EP

Abmessung 12 x 600 mm €/Stlck EP

Abmessung 16 x 800 mm €/Stlck EP
Pos 3.3: eingeklebte Gewindestangen fur den Holzbau

O Die genaue Position wird vom bauseitigen Gutachter / Statiker angegeben
Position im Auflager- /Ausrundungsbereich, senk- / winkelrecht im Untergurt

O Liefern und Einbauen von M-___ Gewindestangen Giute ___, verzinkt, L&nge __ m
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U
U
U

Inkl. Vorbohren der Gewindestangen, Einklebelange ca. _ cm

Einbauen der gelieferten Gewindestangen mittels Verklebung

Inkl. zugelassenem Epoxidharz und unterseitiger Verdeckelung

____ Stlck € /Stick €

Pos. 4 Aufgeklebte Verstarkungen:

Pos 4.1 Vorbereiten der (Bauteilseiten / -unterseiten) Fldchen

0

Reinigen, Abschleifen und Vorbereiten der Flachen im Bereich der
Plattenverstarkungen soweit zuganglich. Ca. _ m2 je Bauteil

Angabe des Anstrichs: Lasur oder Lack

Lackierte Oberflachen werden nach Aufwand berechnet.

____ Stlck € / Stick €

Pos 4.2 Seitliche Querzugverstdrkung anbringen

0

U
U
U

- Platten Dicke __mm liefern, Holzart
Zuschneiden und anpassen, StoRe vertikal / horizontal erlaubt
Liefern des fir Sanierungen zugelassenen Klebstoffs

Schraubenraster max. 150 cm? je Schraube. Inkl. selbstbohrende zugelassene
Schrauben mit Teilgewinde. Schraubendurchmesser und -lange entsprechend den
Vorschriften flr Schraubenpressklebung.

Aufkleben der Platten, ca. __ m? je Bauteil (-seite)
__ Stuck €/ Stick €

Pos. 4.3 Unterseitige Verstadrkung anbringen

U
O

|

Biegezugverstarkungen am unteren Bauteilrand nach Angaben des Statikers

Aufkleben von Lamellen (Festigkeit) mittels Schraubpressklebung und dafiir geeigne-
tem Klebstoff

in der Lange geschaftet oder gezinkt.
____Lamellen je Binder, Preis je Binder
____Binder € / Stuck €

Pos. 5 Dokumentation und Uberpriifung

Pos 5.1 Protokollieren und Dokumentieren der Sanierung

U
U
U

Sanierungsprotokoll aller Sanierungsarbeiten
Abstimmung und Uberwachung

Dokumentation der Arbeiten

pauschal €
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Pos 5.2 Thermohygrograph vorhalten

O Vorhalten der Klimaschreiber als Grundlage fur die Protokollierung der
Sanierung.

pauschal €

Pos. 5.3 Entnahme von Bohrkernen

0 Entnahme von Bohrkernen an vom Gutachter / Statiker zu bestimmenden Stellen zur
Untersuchung der Tragfahigkeit der verpressten Klebefugen und der aufgeklebten
Verstarkungen

O Prufung von je einem Bohrkern je zwei sanierten Bauteilen mittels Scherprifung nach
DIN EN 14080:2013, Anhang D, im werkseigenen Labor, inkl. Dokumentation der Er-
gebnisse.

___ Stiick € / Stiick €

Pos. 6 Sonstige Arbeiten
Pos. 6.1 Taglohnarbeiten

0 Sonstige Taglohnarbeiten fir unvorhergesehene Leistungen wie z.B. Mithilfe bei der
Demontage von stérenden Leitungen und Installationen auf Anweisung des Bauherrn
in Abstimmung mit dem bauseitigen Statiker.

EP €/h
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