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1
Anwendungsbereich
Dieses Merkblatt regelt in Erganzung zu den Fach-

regeln des ZVDH die Anwendung von Unterdeckplatten
(UDP) aus Holzfasern gemaf Produktdatenblatt fir
Unterdeckplatten des ZVDH [1] als regensichernde
ZusatzmafBnahme.

2

Unterdeckplatten aus Holzfasern

als regensichernde ZusatzmafBBnahme
Gemaf Produktdatenblatt Unterdeckplatten aus

Holzfaser [1] sind folgende Werkstoffe geeignet:
— harte Holzfaserplatten
gemafl DIN EN 622-2,
mindestens Typ HB.H,
— mittelharte Holzfaserplatten
gemafl DIN EN 622-3,
mindestens Typ MBL.H oder MBH.H,
— porose Holzfaserplatten
gemaf DIN EN 622-4,
mindestens Typ SB.H,
— mitteldichte Faserplatten
gemaf DIN EN 622-5,
mindestens Typ MDF.RWH,
— Holzfaserdammplatten
gemafl DIN EN 13171,
mindestens Typ DAD-ds,
gemaf DIN 4108-10, die zusatzlich
die Anforderungen gemaf DIN EN 622-4,
mindestens Typ SB.H erfillen
— Holzfaserplatten mit einer allgemeinen bau-
aufsichtlichen Zulassung

Die Platten mussen Uber die gesamte Dicke hydro-
phobiert sein. Bei mehrlagigen Elementen mit einer
als Unterdeckplatte geeigneten Deckschicht gilt diese
Anforderung nur fir diese.

Dieses Merkblatt behandelt Platten der technischen
Klasse UDP-A nach [1]. Zum Erreichen der Klasse
UDP-A mussen die hier beschriebenen Unterdeck-
platten den Nachweis der Eignung entsprechend [1]
erflllen. Die zulassige maximale Freibewitterungszeit
muss vom Hersteller angegeben werden.

Die Unterdeckplatten bzw. die mehrlagigen
Elemente mussen auf dem Produkt oder auf einem
zugehorigen Datenblatt mit dem Kurzel ,UDP-A"
gekennzeichnet sein.

3
Abklebung oder Verklebung

Der Hersteller der Unterdeckplatten benennt fur

Abklebungen mit Klebebandern oder Verklebungen
von Verfalzungen geeignete Klebesysteme (Tabelle 1,
FuBnote 3 dieses Merkblattes), welche die Anforderun-
gen nach dem Prifmodus gemaf [1] erflllen missen.

Anmerkung: Fur derart nachgewiesene Klebeban-
der kann die Mindestbreite abweichend von Abschnitt
3.5.3.2(2) des ZVDH Merkblatt fir Unterdacher, Unter-
deckungen und Unterspannungen [3] auf bis zu 60 mm
reduziert werden. Bei einer nachgewiesenen Verkle-
bung der Verfalzung ist eine zusatzliche Abklebung
nicht erforderlich.

Auch fiir andere Abklebungen (z.B. im Bereich
von Kehlen, Graten, Anschliissen und Durchdringungen)
sind die Verlegerichtlinien des Herstellers zu beachten.
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4

Anwendbarkeit von UDP-A in Abhangigkeit von der Dachneigung
und der Anzahl der erhohten Anforderungen

Tabelle 1:

Einsatzbereiche fiir UDP-A in Anlehnung an Tabelle 1.1
der Fachregel fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen [2]"

Dachneigung (DN)

Anzahl der erhohten Anforderungen in Abhangigkeit von

Nutzung — Konstruktion — klimatische Verhaltnisse
gemaB Fachregel fiir Dachdeckungen mit Dachziegeln und Dachsteinen

keine eine zwei drei
= RDN? UDP-A UDP-A UDP-A UDP-A
2 (RDN? - 4°) UDP-A®Y UDP-AY UDP-AY UDP-A®Y
> (RDN? - 8°) UDP-A®Y UDP-AY UDP-A? UDP-A®Y

1) UDP-A erflllen unter Beachtung der
FuBnoten 2 und 3 die Anforderungen der
technischen Klasse 3. ZusatzmaBnahmen

unter Konterlatten sind nicht erforderlich.

— D
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